	   CH 10 :  ELECTROLYSER


1. Définition

Une électrolyse est une transformation forcée qui ne se produit que si le générateur fournit l’énergie nécessaire pour avoir simultanément :

· Une oxydation anodique

· Une réduction cathodique

2. Réactions aux électrodes

- trois réactions sont possibles à l’anode :

· Oxydation des anions de la solution

· Oxydation du matériau qui constitue l’anode

· Oxydation des molécules d’eau

- deux réactions sont possibles à la cathode :

· Réduction des cations de la solution 

· Réduction des molécules d’eau

- la connaissance de la nature des espèces produites aux électrodes permet de savoir quelle réaction a lieu

3. quantité d’électricité et quantité de matière

Les quantités de matière formées aux électrodes sont proportionnelles à la quantité d’électricité qui a traversé le circuit

- la quantité d’électricité qui parcourt le circuit pendant la durée (t est :

- Pendant la même durée (t, un nombre d’électrons n a été mis en jeu et circulé dans le circuit tel que :

- pour faire un bilan de matière on utilise une demi équation

- schéma :

4. Applications

Dans l’industrie , l’électrolyse permet :

· de purifier des métaux : (affinage du cuivre , anode soluble )

· de protéger des métaux par dépôt électrolytique


· anodisation

· étamage ( fer blanc)

· électrozingage du fer 


· embellir des objets métalliques

· dépôt d’argent  ( couverts …)

· dépôt d’or  ( bijoux … )

· dépôt de chrome ( pare choc …)







5. TP et activités possibles 

- affinage du cuivre

- anodisation de l’aluminium

- étamage électrolytique de l’acier

- électrozingage

- récupération de l’étain par traitement d’effluents liquides
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